
3Y(NO3)3+5Al(NO3)3 +20CO(NH2)2→
Y3Al5O12+20CO2+40H2O+32N2

СИНТЕЗ
Y2O3:Eu3+СИНТЕЗ

Y3Al5O12: Ce

(2-2x)Y(NO3)3+2xEu(NO3)3 + 5CO(NH2)2
→(Y1-xEux)2O3+5CO2 ↑ +8N2 ↑ +10H2O ↑
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Макеты светильников

Цветная диаграмма суммарного
спектра белого света
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